


  

01. 역학시험

01.001 금속 및 관련제품

　

끝.

규격번호 제품 및 물질 규격명 시험범위 사업장 현장
시험

ASTM E18-22 금속 및 관련제
품

Standard Test Methods
for Rockwell Hardness
of Metallic Materials

(25.6 ~ 64.3) HRC
(38.5 ~ 91.6) HRB 소재지 N

ASTM E8/8M-22 금속 및 관련제
품

Standard Test Method
for Tension Testing of
Metallic Materials

인장강도: Max 250 kN
항복강도: Max 250 kN
연신율: Max 100 %
단면수축률: (0 ~ 50) %
용량: Max 250 kN

소재지 N

ASTM E92-17 금속 및 관련제
품

Standard Test Method
for Vickers Hardness and
Knoop Hardness of
Metallic Materials

(222 ~ 721) HV 10 소재지 N

KS B 0802:2003 금속 및 관련제
품 금속 재료 인장 시험 방법

인장강도: Max 250 kN
항복강도: Max 250 kN
연신율: Max 100 %
단면수축률: (0 ~ 50) %
용량: Max 250 kN

소재지 N
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